
应用于复合材料具备树脂密着性的
Sliver-Top产品

□在金属与树脂的接合中，
该产品预先具备发挥粘接层作用
的后处理层。

□通过省略粘接层赋予工序，
有望实现降低成本、提高生产率
以及环境对应（削减CO₂）。

我们可以为您提供可将“金属”与“树脂材料”进行直接压合的电镀锌钢板。
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□可提供双面不同处理层的产品。
板厚：0.11～1.60㎜、镀锌量：3～20g/㎡

□具有与PP、PVC、无拉伸尼龙、发泡聚氨酯、ABS等树脂的密着性。

＜试验方法＞
将下图(a)(b)两种样品与各种树脂进行热压接，

测定了T型剥离强度。
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＜T型剥离试验的密着性评价结果＞
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产品可支持量产。关于与其他树脂的组合，也可根据您的需求进行对应。
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